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PFOPFIE[& (ISIChe ChlmIC\'\e sono In TE\BZIOHE

/Cua nalura stessa delmateriale.

Proprleta meccaniche : indicano lal-

[ifudine del maleriale a
soPPor[are lazione di so_|

lecilazioni esterne stali-

~intluenzano—

che o dinamiche, che fendo
no a romPer\o 0 a defor-
marlo.

ProPrle[a tecno\oglche mdlcano |3t

[itudine del maleriale a
lasciarsi lavorare in un
cerlo modo con un deler-
minalo processo.



[image: image2.jpg]ProPrieté fisiche-chimiche

- temperatura di {usione
- Cemperalura di ebollizione
- calore specifico o capacils termica massica
- calore lalenle :.di {usione
+di vaporizzazione
-dilalazione Lermica:-lineare
-di superficie
-di volume
- sbruttura cristalling
- COlore
-lucenlezza
—Possibilité di cedere o acquistare elettroni
{eiettronegativ'n b3 }
- costante atomica { distanza reticolare}
-resistenza alla corrosione {polenziale redox}
-radioattivil3 ;. nalurale

-artificiale
- permeabilil3 magnelica: - assolufa
-relativa
{mag nebici, amagnelici, diamagnetici paramagnetici,
{erromagnetici
— conduttivita (conducibilita): . elettrica
. Lermica
[inverso o reciproco della conduttivita elettrica é [
cesistivita |

{ conduttori, semiconduttori supercondulfori, isolanti @ielettric)



[image: image3.jpg]P_rclP_r_iSté '][isic}\e-c\'\imic\\e

- massa volumica
{densita/ peso specifico, volume spec'\(ico}

- re(rattar'\eté (tempera’wra di (usione ; calore
specifico)

Nel determinare i valori numerici che identi-
{icano le varie grande?ze con le relative unita di
misura € necessario considerare sempre le con-
dizioni al conforno, in Partico\are il livello di tem-
Peratura e di pressione.



[image: image4.jpg]Pro Prie[é meccaniche

- resistenza d tramon&
a compressione
a tag\io
a {lessione
a torsione
(con tutte le varie combinazioni)
- resistenza alla penetrazione superficiale: DUREZ2A
- resisfenza a{atica {carichi ripetoti, cicliciy
~-resistenza ag“ orty : RESILIENZA
{il suo reciproco : FRAGILITA}
~resisten?a allo scorrimento o a caldo

[C REEP :primarig secondario tereiario]




[image: image5.jpg]ProPr'neté [e_cno\ogiche

. plasticila

- malleabilita { laminabilita}

- duttilita itra{i\a\)\\ité}

- piegabilits

- imbutibilita

- estrudibilita

- attorcig“&\:\\ité
. {usibilita {colabilita}

lztemperat{)ra di {usione, { luidita, ritiro)
. saldabilita

(ci6 che & ben saldabile & cli{(ici\mente {usibile €

. truciolabilita viceversa)
. temprabiliti
[e varie proPrieta' in Parti colare que“e meccaniche
e/o tecno|ogi c\'\e, possono essere modi{n’cate con

aPProPriati traﬁamenti termici e/o meccanici




[image: image6.jpg]Analis; e prove

sul

MATERIAL|

~ amlisi della com sizione : - analisi chimica
-metodo grav\metrico
~metodo Volumetyrico

. ana\isi Co\ovimetr\'ca

- amalisi {otometrica

. analisi elettrolitica

- analisi spetlroscopica

. analisi spettrogra{\' d

. esame della scintilla

- analisi della strottura -« analisi macroscoPica
-analigi MICroSCopica :

- m(croscoPio metallogralico

- m(croscopio elettronico

- analisi rbntgengra{\'ca Ga@i )()

- analisi micrografica

_ analisi del comportamento : - analisi termica
- analisi dilatometrica




[image: image7.jpg]- prove per la delerminazione delle ProPrieté

MEccan cue

rove distrutlive
. prove non distrutlive

+ prove con\Jenziona\'\ — classi-ﬁcare
. prove simulate — studiave le leggi, i paramelri
+ prove reali — <tudiare il comportamen’co

- prove static\\e

. prove dinamiche

. prove Pe\'iodiche

- prove di scorrimento

. prove di frazione

- prove di compressione
. prove di {lessione

- prove di torsione

. prove di ta%h'o

+ prove di {a ica

. prove dj resilienza

. prove di dorezza

------

. prove di collaudo .
. prove di contestazione



[image: image8.jpg]- prove per la delermina zione delle ProPrieté
TecnoLoGIcHE |

. prova di Piegamento

. PV"OVB c||’m\:>utituva ; fY\EkOAO ERICHSEN

- prova di gucinabilité: -prova di distendimento
- prova di ricalcamento
-prova della punta
-prova di a\\argamento

del foro

- prova di tempra bilita - metodo JOMIN Y

+ prova di co\abi\ité :-sp\'ra|e di MERKEL
- prova del risvechio
-prova del ritivo

. prova di schiacciamento
+ prova di avvolgimen\',o

. prova di attorcig(iabilité

Con |e prove meccaniche si deferminano nume
ri che esprimono |a capacité dei materiali di re-
sistere alle sollecitazioni : sono numeri oimensionALl;
con le prove tecnologiche si deferminano numeri Aot
MewsionALl e talvolfa if risultalo della prova & espress
da un givdizio SOGGETTIVO.
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- rame (u

TN o 6
ensita 0= 83 52_3 ;T‘é& = 1083 C ; K- 47,7-106 K
dwm one [{:ra 20+300 Z_]
Rm: 22/5 A&N‘MVY;Z = 225 /V'Mh;z’-' 225 MPa /‘ HBes=40

 Se incrudito (es: tralilabo 2 (veAAo) Rm>3é‘j-f:—:-ﬁ
HBS > €0 .
Ana!ogamente per RPo,z:6,5 dakmn® a Rﬂ%?ez-#“
ed A- 5070 sara se incrudito Az 68/
3 modulo di elasticits longitudina\e E < 120000+ 5000 MB

- o_t@lfe__ ( lega rame-z2inco, con alti elomanti diventa spea'a]e)
OT 58 (detto comunamente) = PLuzd) Pb2 OVI...

/4 Cu=57+60 5 7Pb=1+3: 7Fe 060 : /AL OIS 5 / Sp€ 090
Z Si ¢ 920 I Mn < 020 ; /. N ¢ 050 ; imporita totsk < 1,6‘2

resto ¢ Zn.

‘BISfone
(QOS GB = 105000 N-mn?z/- Rm2430 MR ; A25Z

HBS = Joov}[v;afo;ié;ﬁ;eti meccam'che per _|_o _Sl'a{o fra{ila@

0= 840 bodw® , AT, 82038357, (= 20615 K" (25:300%)




[image: image10.jpg]- accialo ( Iega \(erro-car\)onio con il carbonio combinato sotfo-
fovma di cementite o carboro di Fe ; con altri

elementi aggionti [a\\igantil diventa speciale, \egato)

C 40 Wi ... acciaio comune al carbonio con 0,47¢ med

E un acciaio da Boni{ica ( iamPra martensitica pic rinveniments
per generare Sov bite).

_ -4 R o
@E“g'&"‘ )5 AT i 544500 ¥ ,-@@9
Ally stato di -

ornitura trafilbto A 2] Ry <6075 %{7

RF’oz 235 daN-mm? ; E ~ 21000 ABN-mn;z ; HBS5=180.

- \ega leggrera a base di allominio (e\evnenjto base AL piv

alfvi elementi appionti quali G, Si M, , _.)

Leea 201 : [ Gu=5:6 ; Fe¢0do; /Mn<005; ]S/ <02,
%Encolo ; Bis 0206 Ph=02:06 | rests Ab.

. N L 1
(9= 2% kg'dvﬁsl’,‘(fr{’mfw:@'@”""‘sé K" (20:107)

2~ S

E'z 7250 daN-mm (E = 6700+ 7900 claﬁ/-mm'z) o
Allo chaJcO Ji -(b\'nijtuva Bow! FicaTo ( JCempra cjn' Solvtione

NTY inveco\niamenjto n’a{wa\e o) awti\(fcia]e>
Rm > 30dahmm’ Rpg, 2 21 daMomm®
Az o], . HB52 90

Tutti i Ua\qrif s3lvo sgajﬁ'ca; Sono ri{eriti a 1=2325%




[image: image11.jpg]Macchina Universale

Permelte di eseguire diverse prove : di trazio-
ne, di compressione, di ﬂessione, di taglio, di durez-
7a, di Piegamento, di imbutitura ... il butto ofi-

lizzando aPPosite allrezzalure ausiliarie

FcomPosta,in genere, di guaﬂro parti :

- una incastellatora fissa :

- una Parte mo\:i\e;

- |'insieme clegh organ\' di ”Po[enza",-

- linsieme delle aPParecchiature di misurazione

e regu'strazione.



[image: image12.jpg]_ESTENSI METRO

| estensimelro misura |3 variazione di lun-

gkezza (a\lungamento o accorciamento) che
subisce on segmento di \unghezea nola per ef-
fello di una sollecitazione aPP\\'cata.

Possono essere :

- meccanicl
- Pneumatici
_ ottici

_ elettrici

Si glassi&_cano in sei classi (A.B,C,D,E,F).

Le paro\e chiave sono -
NERIFICA

TARATURA
INCERTEZZA SULLA MISURA DEL TRATYO UTILE

R150LUZIONE D) LETTURA

INCERTEZZA DI MISURA DELA DEFORMAZ|ONE




