Variazione dei parametri caratteristici per i più diffusi materiali per utensili
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Foglio1

				resistenza all'usura		tenacità

		diamante sinterizzato		100		5

		CBN		90		10

				80		15

				70		20

		cermet TiC-TiN		60		30

		metallo duro rivestito		50		35

		metallo duro		40		40

		metallo duro micrograno		30		45

		acciaio super rapido rivestito		25		60

		polveri di acciaio per alte velocità		20		65

		acciaio super rapido		15		80

		acciaio rapido		10		90
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